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Landhausdielen, Sortierungen, Nadelholz: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
nord. Fichte, Premium 
zulässig sind: 

·  schwarze Punktäste bis 5 mm, sofern sie nicht in Gruppen auftreten, 
·  gesunde, fest verwachsene Äste bis 10 % der Dielenbreite + 30 mm, 
·  teilweise verwachsene, rindenumrandete Äste und Flügeläste bis  

10 % der Dielenbreite + 15 mm, 
·  vereinzelte geringfügig ausgeschlagene Kantenäste, 

 
·  vereinzelte Harzgallen bis zu einer Größe von 3 x 40 mm oder ent- 

sprechen in mm², 
 

·  feine Haarrisse (kaum sichtbar) 
·  Endrisse bei Raumlängen: nicht länger als die Dielenbreite 
·  Endrisse bei Systemlängen: nicht länger als maximal die halbe Dielenbreite 

 
·  Markröhre: bis zu 5 mm Breite auf einem Fünftel der Dielenlänge 

 
Maximal 5 % der Liefermenge darf der nächstniedrigeren Sortierklasse entsprechen. 
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nord Fichte, Markant 
zulässig sind: 

·  schwarze Punktäste bis 5 mm, auch in Gruppen, 
·  gesunde fest verwachsende Äste, 
·  teilweise verwachsene Äste, rindenumrandete Äste, Flügeläste und 
·  tote (nicht verwachsene) Äste, 
·  ausgeschlagene Kantenäste, 
·  vereinzelte Ausfalläste bis max. 10 mm, 
·  Harzgallen 
·  Oberflächenrisse, 
·  durchgehende Risse (max 1 mm breit) bis zu 300 mm Länge, 
·  Endrisse bei Systemlängen: nicht länger als die 2fache Dielenbreite aber 

nur vereinzelt, 
·  Bläue und leichte Rotstreifigkeit, 
·  Markröhre, 
·  Rindeneinwuchs 

 
Maximal 5 % der Liefermenge darf der nächstniedrigeren Sortierklasse entsprechen. 
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nord. Kiefer, Premium 
zulässig sind: 

·  schwarze Punktäste bis 5 mm, sofern sie nicht in Gruppen auftreten, 
·  gesunde, fest verwachsene Äste bis 10 % der Dielenbreite + 30 mm, 
·  teilweise verwachsene, rindenumrandete Äste und Flügeläste bis 10 % der 

Dielenbreite + 30 mm, 
·  vereinzelte geringfügig ausgeschlagene Kantenäste, 

 
·  vereinzelte Harzgallen bis zu einer Größe von 3 x 40 mm oder ent- 

sprechen in mm², 
 

·  feine Haarrisse (kaum sichtbar) 
·  Endrisse bei Raumlängen: nicht länger als die Dielenbreite 
·  Endrisse bei Systemlängen: nicht länger als maximal die halbe Dielenbreite 

 
·  Markröhre: bis zu 5 mm Breite auf einem Drittel der Dielenlänge 

 
Maximal 5 % der Liefermenge darf der nächstniedrigeren Sortierklasse entsprechen. 
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nord. Kiefer, Markant 
zulässig sind: 

·  schwarze Punktäste bis 5 mm, auch in Gruppen, 
·  gesunde fest verwachsende Äste, 
·  teilweise verwachsene Äste, rindenumrandete Äste, Flügeläste und 
·  tote (nicht verwachsene) Äste, 
·  ausgeschlagene Kantenäste, 
·  vereinzelte Ausfalläste bis max. 10 mm, 
·  Harzgallen 
·  Oberflächenrisse, 
·  durchgehende Risse (max 1 mm breit) bis zu 300 mm Länge, 
·  Endrisse bei Systemlängen: nicht länger als die 2fache Dielenbreite aber 

nur vereinzelt, 
·  Bläue und leichte Rotstreifigkeit, 
·  Markröhre, 
·  Rindeneinwuchs 

 
Maximal 5 % der Liefermenge darf der nächstniedrigeren Sortierklasse entsprechen. 



DEHA Holzindustrie GmbH & Co.KG, Bremen - Sortierung Nadelhölzer                           - 5 - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
sib. Lärche, Premium 
zulässig sind: 

·  schwarze Punktäste bis 5 mm, sofern sie nicht in Gruppen auftreten, 
·  gesunde, fest verwachsene Äste bis 10 % der Dielenbreite + 30 mm, 
·  teilweise verwachsene, rindenumrandete Äste und Flügeläste bis  

10 % der Dielenbreite + 15 mm, 
·  vereinzelte geringfügig ausgeschlagene Kantenäste, 

 
·  vereinzelte Harzgallen bis zu einer Größe von 3 x 40 mm oder ent- 

sprechen in mm², 
 

·  feine Haarrisse (kaum sichtbar) 
·  Endrisse bei Systemlängen: nicht länger als maximal die halbe Dielenbreite 

 
·  Markröhre: bis zu 5 mm Breite auf einem Fünftel der Dielenlänge 

Maximal 5 % der Liefermenge darf der nächstniedrigeren Sortierklasse entsprechen. 
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sib. Lärche, Markant 
zulässig sind: 

·  schwarze Punktäste bis 5 mm, auch in Gruppen, 
·  gesunde fest verwachsende Äste, 
·  teilweise verwachsene Äste, rindenumrandete Äste, Flügeläste und 
·  tote (nicht verwachsene) Äste, 
·  ausgeschlagene Kantenäste, 
·  vereinzelte Ausfalläste bis max. 10 mm, 
·  Harzgallen 
·  Oberflächenrisse, 
·  durchgehende Risse (max 1 mm breit) bis zu 300 mm Länge, 
·  Endrisse bei Systemlängen: nicht länger als die 2fache Dielenbreite aber 

nur vereinzelt, 
·  Bläue und leichte Rotstreifigkeit, 
·  Markröhre, 
·  Rindeneinwuchs 

 
Maximal 5 % der Liefermenge darf der nächstniedrigeren Sortierklasse entsprechen. 
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Pitch Pine, Premium 

·  Im Prinzip astfrei, 
·  gelegentliche Punktäste bis 5 mm erlaubt, 
·  holzarttypische dunkle Harzanteile (Pitch) 
·  geringfügige Harzgallen erlaubt 
·  feine Haarrisse (kaum sichtbar) 
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Pitch Pine, Markant 

·  gelegentliche Äste erlaubt, 
·  Rindeneinwüchse 
·  Harzgallen erlaubt 
·  Oberflächenrisse, 
·  durchgehende Risse (max 1 mm breit) bis zu 300 mm Länge, 
·  Endrisse bei Systemlängen: nicht länger als die 2fache Dielenbreite aber 

nur vereinzelt, 
 

 
 


